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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным Техническим комитетом 
по стандартизации МТК.81 "Резиновые изделия бытовые и медицин­
ского назначения"

ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 15.04.94 (отчет Технического секрета­
риата № 2)

За принятие проголосовали:
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Р еспуб ли ка А рм ения Л рм гоестаиларг
Р еспубли ка Б елоруссия Б елстаидарт
Республика К азахстан Госстандарт Р еспублики К азахстан
Р еспуб ли ка М ол.юна М ол лона стандарт
Р оссий ская  Ф едерация Госстандарт России
Т уркм енистан Туркм ен госстандарт
У краина Госстандарт У краины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар­
тизации. метрологии и сертификации от 27.02.96 № 98 межгосудар­
ственный стандарт ГОСТ ИСО 4074—5—93 введен в действие непо­
средственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 1 июля 1996 г.

4 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный 
текст международного стандарта ИСО 4074—5—84 "Резиновые пре­
зервативы. Часть 5. Испытание на отсутствие отверстий"

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов. 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль­
ного издания на территории Российской Федерации без разрешения 
Госстандарта России
и
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H cB uiiiiiuc иа o i c y m a a e  отверстии

R ubber condom s.
Testing fo r holes

Д ат а  введения 1 9 9 6 - 0 7 - 0 1

1 Н А ЗН А Ч Е Н И Е  H О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания резиновых 
презервативов на отсутствие отверстий.

2 С С Ы Л К И

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стан­
дарт;

ГОСТ 29102.1—91 Презервативы резиновые. Определение длины

3 С У Щ Н О С Т Ь  М ЕТО Д А

Наполняют презерватив определенным количеством поды и ис­
следуют на видимую утечку' ее через стенки подвешенного презерва­
тива.

4 АПП А РА ТУРА

4.1 Оборудование для удерживания презерватива у его открытого 
конца в подвешенном состоянии (рисунок 1).

4.2 Приспособление для наполнения презерватива водой комнат­
ной температуры.

4.3 Площадка для удерживания наполненного презерватива, 
когда это необходимо.

И >ааяяс о ф и аи j .ilhoi'
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5 П РО В ЕД Е М  НК И С П Ы Т А Н И Я

Разворачивают презерватив и прикрепляют открытый конец к 
оборудованию для удерживания (п. 4.1) таким образом, чтобы пре­
зерватив оказался подвешенным открытым концом вверх. Наполня­
ют презерватив 300 см3 воды комнатной температуры и не ранее чем 
через 1 мин проверяют его на наличие какой-либо утечки на рассто­
янии 125 мм от закрытого конца, как определено в ГОСТ 29102.1.

Если из-за растяжения презерватива вода не поднялась на 125 мм 
от закрытого конца, поднимают закрытый конец при помощи пло­
щадки (п. 4.3) до тех пор. пока уровень воды не достигнет этого 
расстояния.

Не ранее чем через 1 мин проверяют внешнюю поверхность 
презерватива на расстоянии 125 мм на наличие утечки.

Презервативы, подвергнутые данному испытанию, должны быть 
уничтожены.

6  О Т Ч Е Т  О Б  И С П Ы Т А Н И И

Отчет об испытании должен содержать следующую информацию:
1) идентификацию образца;
2) описание признаков утечки в определенных пределах:
3) дату испытания.

Р исунок I — О борудование дли 
удерж ивания н р е к р и а ш н а
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