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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, 
технике н производстве термины и определения понятий в облас­
ти газотермкческого напыления.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации н литературы, вхо­
дящих в сферу деятельности по стандартизации или использую­
щих результаты этой деятельности.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены 
в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизован­
ный термин.

Применение терминов—синонимов стандартизованного термина, 
не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы 
приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены 
<Нди>.

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 
приведены в качестве справочных краткие формы, которые раз­
решается применять в случаях, исключающих возможность лх 
различного толкования.

2.2. Установленные определения можно, при необходимости, 
изменять но форме изложения, не допуская нарушения границ 
понятий.

2.3. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные 
эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком 
(D), английском (Е), французском (F) языках.

2.4. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терми­
нов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в 
табл. 2—5.

Издание официальное Перепечатка «©«прощена

★
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3. В приложении 1 приведены термины и определения общих 
понятии для различных видов напыления.

В приложении 2 приведена классификация способов газотер­
мического напыления по энергетическому признаку.

В приложении 3 приведена классификация газотермических 
покрытий по функциональному назначению.

4. Стандартизованные термины набраны полужирным шриф­
том. их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — 
курсивом.

Т а б л и ц а  I

Термин Определение

1. Газотермическое напы­
ление
D. Thermisches SpriUen
E. Thermal spraying

2. Газопламенное напыле­
ние
D. Flammspritzcn
E. Flame spraying
F. Chalumeau a ilamme

3. Плазменное напыление
D. Plasmaspritzen
E. Plasma spraying
F. Chalumeau £ р.'ампз

4. Плазменно-дуговое на­
пыление

5. Высокочастотное плаз­
менное напыление
ВЧ плазмснное на пыле- 
денне

6. Электродуговое напылс- 
лемме
D. Lichtbogcnspritzen
E. Electric arc spraying
F. Pistolet £ Гаге

7. Детонационное иапыле- 
леиие
D Detonationsspritzcn
E. Detonation spraying
F. Projection £ detona- 

[ tion

Получение покрытия из нагретых и ускоренных 
частиц напыляемого материала с применением вы­
сокотемпературной газовой струн, при соударемни 
которых с основой или напыленным материалом 
происходит их соединение за счет сварки, адгезии 
и механического сцепления.

П р и м е ч а н и е .  При использования компакт 
кого материала его дробление на частицы (распы­
ление) производится непосредственно в процессе 
газотермического напыления.

Газотермическое напыление, при котором ис­
пользуется струя продуктов сгорания смеси газов, 
сжигаемых с помощью горелки

Газотермнческое напыление, при котором исполь­
зуется плазменная струя

Плазменное напыление, при котором плазмен­
ная струя создается с помощью электрической 
дуги

Плазменное напыление, при котором плазмен­
ная струя создается с помощью высокочастотного 
разряда

Гаэотермичсскос напыление, при котором наг­
рев металла а виде проволоки, прутка или ленты 

производится электрической дугой, а диспергиро­
вание— струей сжатого газа

Газотериическос напыление, при хотором ис­
пользуется струи продуктов детонации
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Продолжение табл. /

Тс|>уня Оореяедеипе

8- Напыление ■ контроли­
руемой атмосфере

9. Напыление в динамичес­
ком вакууме

10. Тигельное напыление

11. Гатогермическое покры­
тие
E. Thermal sprayed soa- 

ting
F. Revftement par projec­

tion а еЬзиб

, Газотермическое напыление, при котором в объе­
ме рабочей камеры поддерживается заданный сос­
тав м давление газовой среды 

Газотермическое напыление з контролируемой 
атмосфере, при котором непрерывно поддержива­
ется заданное разрежение газовой среды

Газогермическое напыление, при котором ис­
пользуется напыляемый материал в виде расплава 

Покрытие, полученное газотермическим напыле­
нием

12 Газопламенное покрытие
D. Flammschichtc-n 

Fiammfibersug
E. Flame coating
F. Rev£temcni aflamme

Газотермическое покрытие, подученное газопла­
менным напылсинем

13. Плазменное покрытие
D. Plasmaschichten

Газотсрмкческос покрытие, полученное плазмен­
ным напылением

Plasmaiibcrzug
E. Plasma coating
F. Revftement a plasma 

14 Платмемно-дуговое пок­
рытие

15. Электродутовос покры­
тие
Е Electric arc sprayed 

coaling

Газотермическое покрытие, полученное плазмен­
но-дуговым напылением

Газотермическое покрытие, полученное электро- 
дуговым напылением

16. Детонационное покрытие
D. Detonationschichten 

Delonationsuberzng 
E Detonation coating 
F. Revfrtemcnt par deto­

nation

Газсгтермнчеекое покрытие, полученное детона­
ционным напылением

17. Защитное газотермичес- 
кое покрытие
D. Sehulzschichten

Газотермическое похрытис. защищающее по­
верхность от внешних воздействий

SchuUuberzug 
E. Protective coating 
F RevMement protecteur 

18 Износостойкое гатотер- 
мическое покрытие 
Износостойкое покрытие
D. VerschleiSschutzschi- 

chten
Vcrschlcieschulzilber-
tug

E. Wear rcsislant coa­
ting

Защитное газотермическое покрытие, повы­
шающее сопротивление поверхности различным ви­
дам изнашивания
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Продолжение табл. 1

Термин Опрслсяеаме

F. Rcvetc-ment contrc 
d’usurc

!9. Антифрикционное газо- 
термическое покрытие
Антифрикционное пок­
рытие
D. Gleitschichten 

Gleituberzug 
Е- Antifriction coating 
F. Rev6tement antilricti-

Износостойкое гаэотсрмическсе покрытие, пони­
жающее коэффициент трепня и рабочей паре тре­
ния

on
20 Фрикционное газотерми­

ческое покрытие
Фрикционное покрытие 
Е- Friction coating

Износостойкое газотермическое покрытие, повы­
шающее коэффициент трения

21. Антнадгезнонное газо- 
термическое покрытие
Антнадгезнонное покры­
тие

Износостойкое газотермическсс покрытие, сни­
жающее склонность контактирующих поверхнос­
тей к адгезионному взаимодействию или схватыва­
нию

Е. Antiadbesion coating 
22 Коррозионностойкое га- 

зотермическое покрытие
Коррознонностойкос пок­
рытие
D. Korrosionsschulzschi- 

chten
E. Corrosion protection 

coating
F. Revetcmcnt anticorro-

slf

Защитное глзотсрмичесхсе покрытие, повышаю­
щее сопротивление поверхности коррозионному 
разрушению

23. Жаростойкое тазотерни- 
ческое покрытие
Жаростойкое покрытие

24. Терморегулирующее га- 
эотермичсскос покрытие
Терморегулирующее пок-

Коррозионкостойкое газотермнческое покрытие, 
повышающее сопротивление поверхности разруше­
нию при высоких температурах 

Газотермическое покрытие, обеспечивающее ре­
гулирование поглощения н излучения поверх­
ностью тепловых потоков

рытие
25 Теплозащитное газотср- 

мичсскос покрытие
Теплозащитное покрытие 

26. Термостойкое газотерми­
ческое покрытие
Термостойкое покрытие 
Е. Heat resistant соа-

Терморегулирующее газотермнческое накрытие, 
снижающее воздействие тепловых потоков на по­
верхность

Газотермическое покрытие, обладающее необхо­
димой работоспособностью в условиях многократ­
ных резких изменений температуры

ting
27. Уплотнительное газотер­

мическое покрытие
Уплотнительное покры­
тие

Газптсрмическое покрытие, обеспечивающее не­
обходимую стабильность зазоров в изделии или 
конструкции в процессе их эксплуатации

28. Корковое газогермнчес- 
кое покрытие
Корковое покрытие

Гапогермичсское покрытие, сформированное на 
основе для приобретения ее формы и удаленное с 
основы для использования в самостоятельных це­
лях
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Продолжение тобл. I

Термин Определение

Е  Profile coating 
F. RevtHement mandrin

29. Эрозионное гойкос пок­
рытие

30. Многослойное гамтерми- 
чес кос покрытие
Многослойное покрытие
D. Mehrschichtendberzug
E. Multilayer coaling
F. RevMement multicouc-

Газотермическое покрытие, снижающее воздейс­
твие высокоскоростных потоков на поверхность 

Газотермическое покрытие, состоящее из двух 
или более последовательно полученных слоев, от­
личающихся по составу

he
31. Градиентное покрытие

32. Подслой газотермическо­
го покрытия
Подслой
D. Untcrschicht
E. Underlayer
F. Souscouclw

Многослойное газотермическое покрытие, а ко­
тором каждый промежуточный слой содержит 
несколько компонентов с градиентом концентра­
ции. наира пленным егт оснопм к внешнему слою 

Часть газотерническосо покрытия, непосредст­
венно прилегающая к оснопс и выполняющая фун­
кции связи между основной частью покрытия к 
основой

33. Основная часть газотер­
мического покрытия
Основная часть 
Нлп. Основной слой

Чаеть газотермического покрытия, расположен­
ная мал подслоем и выполняющая рабочую функ­
цию покрытия

J  34. Внешний слой газотермн- 
ческосо покрытия
Внешний слой

Слой многослойного покрытия, поверхность ко­
торого соприкасается с окружающей средой

Ндп. Верхний слой 
35. Промежуточный слой га- 

зотермнческого покры­
тия

Любой слой многослойного покрытия, располо­
женный между основой или подслоем н внешним 
слоем

Промежуточный слой 
36. Напыляемый материал

D. Spritzzusatz
E. Sprayed material
F. Materials d'apport

Материал в виде порошка, проволоки, стержня, 
шнура или расплава, используемый для газотерми­
ческого напыления

37 Напыленный материал

38 Производительность по 
напыляемому материалу

39. Протаводительность по 
напыленному материалу

40. Коэффициент использо­
вания материала при га- 
зотермическом напыле­
ния
Коэффициент исполь­
зования материала 
Е. Average deposit effi­

ciency

Материал, из которого состоит газотермическое 
покрытие

Масса напыляемого материала, израсходован­
ная за единицу времени

Масса материала покрытия, напыленная за еди­
ницу времени

Коэффициент, выражаемый отношением массы 
напыленного материала к массе напыляемого ма­
териала
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Продолжение табл. /

Термин Определен*?

J

41. Дистанция напыления
D. Spritzabstand
E. Spraying dictancc

42. Проход при газотерми­
ческом напылении
Проход

43. Оплавление газотерми­
ческого покрытия
Оплавление покрытия

44. Пропигка гаютермичес- 
кого покрытия 
Пропитка покрытия

45. Адгезия газотсрмическо- 
го покрытия
Адгезия
E. Adhesion
F. Adhesion

46. Прочность сцепления га- 
зотермического покрытия 
с основой
Прочность сисплеиия 
Ндп. Адгезионная проч­
ность
D. HaU-Zugfestigkert
E. Bonding strength

47. Прочность газотсрмичсс- 
кого покрытия
Ндп. Когезионная проч­
ность

Расстояние по оси высокотемпературной газо­
вой струи от торца направляющего устройства по 
напыляемой поверхности

Однократное перемещение в одном направлении 
напыляющего устройства при газотермическоы на­
пылении

Нагрев газотермического покрытия до его плав­
ления на основ* без расплавления основы

Заполнение пор и трещин газотермкческого пок­
рытия пропитывающим веществом

Образование атомной или молекулярной связи 
между поверхностью основы и частицами и з о ­
термического покрытия

Условное напряжение, соответствующее наи­
большей нагрузке, предшествующей отделению га- 
зотеркического покрытия от основы

Условное напряжение, соответствующее наиболь­
шей иагруэке. предшествующей разрушению свя­
зей между частицами покрытия и (или) самого 
материала частиц

48. Разиотолщииность газ©- Разница между максимальной и минимальной 
термического покрытия локальными толщинами газотермического покры-
РэЗНОТОЛЩШШОСГЬ 7ЯЯ

49. Дефект газотермического 
покрытия
Дефект
E. Defect
F. Deiaut

50. Растрескивание газотер- 
мичесхого покрытия
Растрескивание 
Е- Cracking

61. Отслоение газотермкчес­
кого покрытия
Отслоение 
Е. Layer separation

52. Вздутие газотермическо­
го покрытия
Вздутие

53. Скол газотермического 
покрытия

Нарушение сплошности в напыленном материале 
и (или) на границе раздела между основой и пок­
рытием, которое ухудшает зкеплуатацнонные свой­
ства газогермичеекого покрытия

Дефект газогермичеекого покрытия в виде со­
вокупности третий, возникающих под действием 
внутренних напряжений или внешних нагрузок

Дефект газотермического покрытия, образую­
щийся в результате самопроизвольного отделения 
газотермического покрытия от основы

Дефект газотермического покрытия в виде мес­
тного отслоения куполообразной формы

Дефект газотермического покрытия, образую­
щийся при местном разрушении в виде отделе-
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Продолжение табл. /

54

55.

56.

Термаи Определение

Скол

Открытая пористость га- 
лотср.чичсского покры­
тия
Открытая пористость 
Сквозная пористость га- 
зотерммческого покры­
тия
Сквозная пористость 
Закрытая пористость га- 
зотермичсского покры­
тия
Закрытая пористость

и и я его элементов пол действием касательных нап­
ряжений

Совокупность пор. сообщающихся с внешней 
поверхностью газотермнчсского покрытия

Открытая пористость, соединенная с поверх­
ностью раздела между основой и газотермичес­
ким покрытием

Совокупность пор, не сообщающихся с внешней 
поверхностью газотермнческого покрытия

Т а б л и ц а  2

Алфавитный указатель терминов на русском языке

Термин Номер териви*

Адгезия 46
Адгезия газотермического покрытия 45
Вздутие 52
Вздутие газотермического покрытия 52
Дефект 49
Дефект газотермического покрытия 49
Дистанция напыления 41
Коэффициент использования материала 40
Коэффициент использования материала при 
газотермическом напылении 
Материал напыленный 
Материал напыляемый 
Напыление в динамическом вакууме 
Напыление в контролируемой атмосфере 
Напыление высокочастотное плазменное 
Напыление ВЧ-ялазменнос

40
37
36
9
8
5
5

Напыление газопламенное 2
Напыление газотсрмнческое 1
Напыление детонационное 7
Напыление плазменное 3
Напыление плазменно-дуговое 4
Напыление тигельное 10
Напыление злектродуговое 6
Оплавление газотермического покрытия 4Q
Оплавление покрытия 43
Отслоение 51
Отслоение газотермического покрытия 51
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Продолжение гаол. 2

Термин Но\!« р терм ими

П одслой

Подслой газогермического покрытия
Покрытие анжадгезионное
Покрытие анжадгезионное газотермическое
Покрытие антифрикционное
Покрытие антифрикционное газотермическое
Покрытие газопламенное
Покрытие газогермическое
Покрытие градиентное
Покрытие летонаиионное
Покрытие жаростойкое
Покрытие жаростойкое газотермическое
Покрытие защитное газотермическое
Покрытие износостойкое
Покрытие износостойкое гаэотермнческое
Покрытие корковое
Покрытие корковое газотермическое
Покрытие коррознонностойкос
Покрытие корроэноииостойкос тазотермическое
Покрытие многослойное
Покрытие многослойное газотермическое
Покрытие плазменное
Покрытие плазменно-дуговое
Покрытие теплозащитное
Покрытие теплозащитное газотермическое
Покрытие герморегулнрующее
Покрытие терморегулируюшес газотермическое
Покрытие термостойкое
Покрытие термостойкое газотермическое
Покрытие уплотнительное
Покрытие уплотнительное гозотсрмическое
Покрытие фрикшюиное
Покрытие фрикииоиное газотермическое
Покрытие электродуговос
Покрытие эрозионностойкое
Пористость закрытая
Пористость закрытая газотермического покрытия
Пористость открытая
Пористость открытая газогермического покрытии
Пористость сквозная
Пористость сквозная газотерчичсского покрытия 
Производительность по напыленному материалу 
Производительность по напыляемому материалу 
Пропитка газогермического покрытия
Пропитка покрыжи 
Проход
Проход при газотермическом напылении
Прочность адгезионная
Прочность газогермического покрыжи
Прочность когезионная 
Прочность сцепления
Прочность сцепления газогермического покрытия с основой

32
32
21
21
19
19 
12 
II 
31 
16 
23 
23
17
18 
18 
28 
28 
22 
22 
30 
30 
13 
И
25
23
24 
2-1
26 
26 
27 
27
20 
20 
15 
29 
66 
56
54 
64
55 
55 
39 
38 
44 
44 
42 
42
46
47 
47 
46 
46
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Продо.гжение табл. 2

Термна Номер термина

Разиотолщншшсть
Разнотолшннность газотермического покрытия 
Растрескивание газотермического покрытия
Растрескивание
Скол
Скол газотермического покрытия
С дет! верхний 
Слой внешний
Слой внешний газотермического покрытия
Слой промежуточный
Слой промежуточный газотермическою покрытия
Слой основной 
Часть основная
Часть основная газотермического покрыгня

48
48
30
50
53
53
34
34
34
35 
35 
33 
33 
33

Т а б л и ц а  3
Алфавитный указатель терминов на немецком языке

Теринн Номер терчня»

Detonaiionschichten 16
Dctonationsspritzcn
Detonationsiiberzug

7
16

Flamrr.schichten 12
Flanimsprifzcn 2
FlammOberzug 12
Korrosionsschutzschichien 22
Glcitschichtcn 19
Gleitiiberzug 19
Halt-Zugicstigkeit 46
Llchtbogenspritzen 6
MehrscfiichtenOberzug 30
Plasmaschichten 13
Plasmaspritzen 3
Plasma uberzug 13
Schutzschichten 17
Schutziiberzug 17
Sprit2abstand 41
Spritzzusatz 36
Thermisches Spritzen t
Untcrschicht 32
VerschlelSschutzschichten 18
VerschlciSschutzubcrzug 18
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Т а б л и ц а  4
Алфавитный указатель терминов иа английском языке

Терния Ноиер тернии*

Adhesion
Antiadhesion coating
AntifrichtiOn coating
Average deposit efficiency
Bonding strength
Corrosion protccticon coating
Cracking
Defect
Detonation coating 
Detonation spraying 
Electric arc sprayed coating 
Electric arc spraying 
Flame coating 
Flame spraying 
Friction coating 
Heat resistant coating 
Layer separation 
Multilayer coating 
Plasma coating 
Plasma spraying 
Profile coating 
Protective coating 
Sprayed material 
Spraying distance 
Thermal sprayed coating 
Thermal spraying 
Underlayer
Wear resistant coating

45
21
19
40 
45 
22
50 
49 
16
7

15
6

12
2

20 
26
51 
30 
13
3

28
17 
36
41 
11
1

32
18

Т а б л и ц а  5
Алфавитный указатель терминов на французском языке

Тернии Номер термина

Adhesion
Chalumcau a flammc 
Chalumeau A plasma 
D£fout
Mat6riau d'apport 
Pistolet a l'arc 
Projection a detonation 
Rev&tement a llamme 
RevAtement anticorrosif 
RevMemcnt antifriction 
RevMement A plasma

45
2
3

46 
36
6
7

12
22
19
13
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Продолжепис табл. 5

Терман

Rcvetement contrc d’usure 
Revetment mandrill 
Revetment multicouche 
Rcvetement par detonation 
Revetment par projection a chand 
Rcvetement protccteur 
Sotiscouche

Номер термина

16
И
17
32
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Т а б л и ц а  6
Общие понятия

Термин Определение

1. Покрытие
2. Композиционный поро­

шок

По ГОСТ 9.С08.
Порошок, каждая частица которого состоит из 

махрообгсмов нескольких компонентов, отличаю­
щихся по химическому составу, и идентична по

3 Плакированный 
композиционный 
порошок

качественному составу всем остальным чаегк- 
цзм

Композиционный порошок, каждая частица ко­
торого состоит из отличающихся по химическо­
му составу центральной части к окружающей 
ее оболочки

4 Конгломерированиый 
композиционный 
порошок

Композиционный порошок, каждая частица ко­
торого представляет собой конгломерат макро- 
обьемся нескольких компонентен, скрепленных 
между собой связующим веществом или спекаии-

5. Тсрморсагирующий
КОМПОЗИЦИОННЫЙ
порошок

6. Самофлюсующнй сплав

см
Композиционный порошок, в каждой частице 

которого при нагреве протекает реакция химичес­
кого взаимодействия между его компонентами 

Сплав, содержащий в своем составе флюсующие 
элементы

7. Порошковая смесь для га- 
зотермкчсского иапыле- 
нкя

8, Основа

Напыляемый материал в виде механической 
смеси двух или более порошков, различающихся 
по химическому составу

Поверхность основного материала, на которую 
наносится покрытие
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

КЛАССИФИКАЦИЯ
МЕТОДОВ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ 

ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЯ 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
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