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Предисловие
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строительства
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

Классификация

Dry building mixes 
Classification

Дата введения 2 0 0 4 -0 3 -0 1

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на смеси сухие строитель­
ные, применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте 
зданий и сооружений.

Стандарт устанавливает классификацию сухих строительных сме­
сей.

2 Термины и определения

Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и их 
определения приведены в приложении А.

3 Классификация

3.1 Сухие строительные смеси (далее -  смеси) классифицируют по:
- основному назначению;
- применяемому вяжущему;
- наибольшей крупности заполнителей.
3.2 По основному назначению смеси подразделяют на следую­

щие виды:
- выравнивающие;
- облицовочные;

Издание официальное
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- напольные;
- ремонтные;
- защитные;
- кладочные;
- монтажные;
- декоративные;
- гидроизоляционные,
- теплоизоляционные;
- грунтовочные.
3.2.1 Выравнивающие смеси по способу нанесения нолразделя 

ют на:
- штукатурные;
- шпаклевочные.
3.2.2 Облицовочные смеси подразделяют на:
- клеевые;
• шовные.
3.2.3 Напольные смеси подразделяют на:
- выравнивающие;
- несущие.
Напольные смеси в зависимости от технологии устройства под 

разделяют на:
- уплотняемые;
- самоуплотняющиеся;
- затирочные.
3.2.4 Ремонтные смеси подразделяют на:
- поверхностные;
- инъекционные.
3.2.5 Защитные смеси подразделяют на:
- ингибирующие;
• санирующие;
- биоцидные;
- огнезащитные;
- коррозионно-защитные;
- мороэозашитные,
- радиационно-защитные.
3.2.6 Гидроизоляционные смеси подразделяют на:
- поверхностные;
- проникающие.
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Проникающие смеси подразделяют на:
- инъекционные;
- капиллярные.
3.3 По применяемым вяжущим смеси подразделяют на:
- цементные;
- гипсовые;
- известковые;
- полимерные;
- сложные.
3.4 По наибольшей крупности зерен заполнителей (0 мик) смеси 

подразделяют на:
- бетонные;
- растворные;
- дисперсные.
3.5 Условное обозначение
3.5.1 Условное обозначение сухих строительных смесей конкрет­

ных видов должно включать, как правило, все признаки, установ­
ленные настоящим стандартом.

3.5.2 В условном обозначении может быть опущено:
- для сухих строительных смесей -  слово «строительная»;
- для смесей на цементном вяжущем -  слово «цементная*;
- для гидроизоляционных смесей -  слова «поверхностная* и «про­

никающая»;
- для выравнивающих смесей -  слово «выравнивающая*.
3.5.3 Условное обозначение смесей на сложном вяжущем долж­

но включать перечень применяемых вяжущих; первым следует назы­
вать вяжущее, массовая доля которого является наибольшей по срав­
нению с другими вяжущими.

3.5.4 Условное обозначение смесей, которые, кроме основного 
назначения, выполняют дополнительные функции, должно содер­
жать их наименование.
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Приложение Л

(обязательное)

Термины и определения

смеси сухие строительные: Смеси сухих компонентов, содержа­
щие вяжущие, наполнители, заполнители, модифицирующие до- 
банки и изготовленные в заводских условиях

смеси сухие выравнивающие: Смеси, предназначенные для вы­
равнивания стен и потолков.

смеси сухие штукатурные: Смеси, предназначенные для вырав­
нивания стен и потолков, придания декоративных свойств (при не­
обходимости).

смеси сухие шпаклевочные: Смеси, предназначенные для вырав­
нивания стен и потолков с последующим шлифованием (ошкурива- 
нием).

смеси сухие облицовочные: Смеси, предназначенные для отдел­
ки поверхности конструкций зданий и сооружений штучными отде­
лочными изделиями.

смеси сухие облицовочные клеевые: Смеси, предназначенные для 
крепления на поверхности конструкций отделочных штучных изде­
лий из искусственных и природных материалов.

смеси сухие облицовочные шовные: Смеси, предназначенные для 
заполнения швов между облицовочными изделиями.

смеси сухие напольные: Смеси, предназначенные для устройства 
элементов пола.

смеси сухие напольные выравнивающие: Смеси, предназначен­
ные для выравнивания основания пола под покрытие.

смеси сухие напольные несущие: Смеси, предназначенные дтя 
устройства верхнего лицевого слоя иола

смеси сухие напольные уплотняемые: Смеси, предназначенные 
для устройства покрытий пола с их уплотнением.

смеси сухие напольные самоуплотняющиеся: Смеси, предназна­
ченные дчя устройства покрытий полз по литьевой технологии без 
уплотнения.

смеси сухие напольные затирочные: Смеси, предназначенные дтя 
окончательной отделки покрытия пола затиркой сухой смесью све- 
жеуложенной бетонной или растворной поверхности.
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смеси сухие ремонтные: Смеси, предназначенные для восстанов­
ления геометрических и эксплуатационных показателей бетонных, 
железобетонных и каменных конструкций.

смеси сухие ремонтные поверхностные: Смеси, предназначенные 
для восстановления геометрических и эксплуатационных показате­
лей конструкций их поверхностной обработкой.

смеси сухие ремонтные инъекционные: Смеси, предназначенные 
для устранения внутренних дефектов и восстановления эксплуата­
ционных показателей конструкций зданий и сооружений.

смеси сухие защитные: Смеси, предназначенные для устройства 
защитных покрытий на поверхности строительных конструкций и 
изделий.

смеем сухие защитные ингибирующие: Смеси, предназначенные 
для защиты арматуры железобетонных и металлических конструк­
ций от коррозии.

смеси сухие защитные санирующие: Смеси, предназначенные для 
предупреждения высолообразования на поверхности конструкций.

смеси сухие защитные биоцидные: Смеси, предназначенные для 
зашиты поверхности строительных конструкций от вредного воз­
действия к(илн) предотвращения роста биологических объектов (бак­
терий, грибов, водорослей, лишайников и т.п.).

смеси сухие огнезащитные: Смеси, предназначенные для устрой­
ства защитных покрытий на поверхности строительных конструк­
ций для повышения их огнестойкости и (или) повышения пожар­
ной безопасности.

смеси сухие коррозионно-защитные: Смеси, предназначенные для 
устройства защитных покрытий бетонных и железобетонных конст­
рукций и изделий для повышения их стойкости к воздействию кор­
розионных сред.

смеси сухие морозозащитные: Смеси, предназначенные для уст­
ройства защитных покрытой на поверхности каменных, бетонных и 
железобетонных конструкций для повышения их морозостойкости.

смеси сухие радиационно-защитные: Смеси, предназначенные для 
зашиты конструкций зданий и сооружений от ионизирующих излу­
чений.

смеси сухие кладочные: Смеси, предназначенные для кладки стен 
и перегородок из мелкоштучных изделий.
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смеси сухие мо1ггажные: Смеси, предназначенные для выполне­
ния монтажных работ при установке строительных конструкций и 
изделий, омоноличивания стыков между ними, крепления анкеров 
и лр.

смеси сухие декоративные: Смеси, предназначенные для оконча­
тельной отделки поверхности конструкций и придания ей опреде­
ленной цветовой гаммы, рельефной фактуры.

смеси сухие гидроизоляционные: Смеси, предназначенные для 
зашиты конструкций зданий и сооружений от проникновения воды.

смеси сухие гидроизоляционные поверхностные: Смеси, наноси­
мые на поверхность конструкций в качестве водонепроницаемого 
слоя.

смеси сухие гидроизоляционные проникающие: Смеси, предназ­
наченные для заполнения пор и дефектов материала конструкции.

смеси сухие гидроизоляционные проникающие инъекционные: 
Смеси, предназначенные для кольматации сквозных пор и дефек­
тов бетонных и железобетонных конструкций, горных пород.

смеси сухие гидроизоляционные проникающие капиллярные: Сме­
си. предназначенные для кольматации капиллярной пористости 
материала конструкции.

смеси сухие теплоизоляционные: Смеси, предназначенные для 
тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений.

смеси сухие грунтовочные: Смеси, предназначенные дая повы­
шения прочности сцепления (адгезии) между основанием и покры­
тием

смеси сухие полимерные: Смеси на основе рслисперсионных по­
лимерных порошков и водорастворимых сухих полимеров.

смеси сухие сложные: Смеси на основе нескольких вяжущих ве­
ществ при содержании каждого из них не менее 20 %.

смеси сухие бетонные: Смеси, содержащие крупный и мелкий 
заполнитель.

смеси сухие растворные: Смеси, содержащие мелкий заполни­
тель.

смеси сухие дисперсные: Смеси, содержащие заполнитель с круп­
ностью зерен не более 0,63 мм.
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